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Specyfikacje techniczne                                                                           SÓL DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG


SPECYFIKACJA TECHNICZNA
DOSTAWA   SOLI   DO  ZIMOWEGO  UTRZYMANIA  DRÓG

(sól drogowa)
1. WSTĘP 

   1.1 PRZEDMIOT ST 

       Przedmiotem niniejszej specyfikacji są  wymagania dotyczące  dostaw soli do zimowego utrzymania dróg na terenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie, w ciągu 2 tygodni od daty podpisania umowy.
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

       Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu robót wymienionych w pkt 1.1. 

   1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

       Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności /załadunek, transport, wyładunek/ prowadzone przez Wykonawcę i mające na celu sprawne wykonanie dostaw soli do zimowego utrzymania dróg do bezpośredniego posypu oraz do przygotowania solanki w  ilości 1 000 Mg w ciągu 2 tygodni od daty podpisania umowy do:

· magazyn soli w OU Pyrzyce, Czarnowo 88, 74-204 Kozielice
-
1 000 Mg

2. MATERIAŁY 

   Przedmiotem dostawy powinna być sól luzem, niezbrylająca się, do posypu oraz przygotowania solanki o następujących parametrach:

a) skład chemiczny
· NaCl

- min.      90 %

· K4Fe(CN)6
– min. 20 mg/kg

· H2O

- do 3 %
· Zawartość substancji nierozpuszczalnych w wodzie 
– do 8%. 
b) optymalny skład ziarnowy soli
-     ilość ziaren > 6 mm: max. 5%,

-     ilość ziaren < 1 mm: 40 – 60%,

-     ilość ziaren < 0,18 mm: max. 5%,

3. SPRZĘT 

   Nie dotyczy
4.  TRANSPORT 
  Transport samochodowy Wykonawcy, wysokotonażowy, wyposażony w zabezpieczenia przed opadami atmosferycznymi. 

   Wymagania dotyczące rozładunku :
· magazyn soli w OU Pyrzyce, Czarnowo 88, 74-204 Kozielice - 1 000 Mg

- wyładunek tylny
   Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego  w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiaru ładunków i innych  parametrów technicznych. 

5.  WYKONANIE  ROBÓT 

   5.1. USTALENIA OGÓLNE 

         Dostawy należy prowadzić zgodnie z harmonogramem akceptowalnym przez Naczelnika Wydziału Dróg GDDKiA Oddziału w Szczecinie.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że materiał nie odpowiada wymaganym parametrom jakościowym, Wykonawca zobowiązany jest do zabrania tej partii materiału 
na swój koszt i dostarczenie materiału o właściwych parametrach w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
   5.2. KARY

a) Za zwłokę w dostawie soli zostanie naliczona kara w wysokości 5% wartości niedostarczonej soli za każdy dzień zwłoki,

b) W przypadku gdy wyniki badań nie potwierdzą spełnienia wymagań parametrów, 
o których mowa w pkt. 2 ST Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kary 
w wysokości 5% wartości części wykorzystanej wadliwej partii towaru. Pozostała niezużyta część materiału będzie wymieniona przez Dostawcę w terminie określonym przez Zamawiającego.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

a) Do każdej partii towaru powinien być dołączony atest (certyfikat).

b) Odbiorca ma prawo dokonania kontroli materiału pobierając do badania próbki każdej dostawy materiału.

c) Badania sprawdzające będą wykonywane przez Zamawiającego.

d) Badaniu podlegają parametry fizyko-chemiczne wymaganie pkt. 2 niniejszej specyfikacji.

e) Wszystkie badania będą prowadzone zgodnie z wymogami norm. 

f) Dostawca ma prawo uczestniczyć przy poborze próbek do badań kontrolnych w dniu zakończenia danej dostawy. W przypadku nieobecności przedstawiciela Dostawcy 
w trakcie pobierania próbek, pobranie odbędzie się bez jego udziału. 

g) Ze względu na specyfikę pracy przy zimowym utrzymaniu dróg Zamawiający 
ma prawo dysponować dostarczoną solą przed uzyskaniem wszystkich wyników badań kontrolnych, jednak Dostawca nie nabywa z tego tytułu żadnych dodatkowych praw. 
7.  OBMIAR  DOSTAW

      Jednostką obmiarową soli jest 1 Mg 
Cena jednostkowa dostawy obejmuje wartość materiału wraz z załadunkiem, transportem 
i rozładunkiem na terenie OU Pyrzyce
8.  ODBIÓR  ROBÓT 

      Odbiór dostawy polega na stwierdzeniu zgodności dostawy z wystawioną fakturą 
i dokumentem przyjęcia (Pz).

9.  PODSTAWA  PŁATNOŚCI 

      Rozliczenie Wykonawcy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę. Wynagrodzenie stanowić będzie wynik iloczynu ilości rzeczywiście dostarczonej soli i ceny jednostkowej podanej w Ofercie Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 1 
do niniejszej umowy.

Płatność nastąpi w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury. Podstawą 
do wystawienia faktury VAT będzie dokument przyjęcia (Pz) stanowiący załącznik do faktury. 
10.  PRZEPISY  ZWIĄZANE. 

„Wytyczne Zimowego Utrzymania Dróg” – Załącznik do Zarządzenia nr 18 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dn. 30.06.2006 r.,
PN86/C-84081/02,

Zarządzenie nr 63/2013 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad 
z dn. 23.12.2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Wytycznych zimowego utrzymania dróg”
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